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Para a tomada das respectivas espectrografias, o material foi pre
viamente incinerado. Tomaram-se 10 mgr de cinzas, conjuntamente com. 
uma gota de HCL N/10. Após colocadas sobre eletrodo de grafite, deu-se 
exposição de 10 segundos. Usou-se o filme Super X X — Kodak. 




